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Ablauf

Datum Thema Datum Thema

14.10 Einleitung –
Die polymere Kette 16.12.

21.10. Struktur-
Eigenschaftsbeziehungen 
und Verarbeitung

06.01.

28.10. 13.01.

04.11. qualitative Analyse &
thermisches Verhalten 20.01.

11.11. 27.01.

18.11. 03.02.

25.11.

02.12.

09.12.
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Recycling

• Gesetzlich vorgeschriebene Symbole
• Nur für Verpackungen!
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Thermogravimetrische Analyse (TGA)

Methode: 25-1050°C 20K/min 70µl
dt 1,00 s
[1] 25,0..1050,0 °C, 20,00 K/min, N2 50,0 ml/min
Synchronisation eingeschaltet

Stufe -89,8893 %
-2,2683 mg

Rückstand 3,0514 %
77,0000e-03 mg

Linke Grenze 305,00 °C
Rechte Grenze 700,00 °C

Stufe -4,7250 %
-0,1192 mg

Rückstand 92,9407 %
2,3453 mg

Linke Grenze 150,00 °C
Rechte Grenze 305,00 °C
Wendepunkt 233,33 °C
Mittelpunkt 232,26 °C

? Stufe -2,3304 %
-58,8051e-03 mg

Rückstand 97,6657 %
2,4645 mg

Linke Grenze 25,00 °C
Rechte Grenze 150,00 °C
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§ Masseverlust in %

§ Temperatur in °C

§ Messparameter

§ Blindkurve bereits 

abgezogen

Masseverlust H2O
Masseverlust Boc-Gruppe (R5)

Masseverlust restliches Polymer


